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QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 173 – QĐ NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1981 BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC VỀ QUẶNG THIẾC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Căn cứ nghị định số 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
Xét đề nghị ngày 13 tháng 6 năm 1981 của Cục trưởng Cục tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 - Nay ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước:

TCVN 3636 - 81. Quặng thiếc. Quy định chung về phương pháp phân tích hoá học.

TCVN 3637 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định độ ẩm.

TCVN 3638 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng thiếc.

TCVN 3639 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng nhôm ôxit. 

TCVN 3640 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng vonfram ôxit.

TCVN 3641 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit.

TCVN 3642 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng asen. 

TCVN 3643 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng bitmut

TCVN 3644 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng antimoan.

TCVN 3645 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng chì. 

TCVN 3646 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định tổng hàm lượng sắt.

TCVN 3647 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng đồng và kẽm. 

TCVN 3648 - 81. Quặng thiếc. Phương pháp xác định hàm lượng canxi và magie ôxit.

Điều 2 - Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 1982 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.
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