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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC.

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;
Xét đề nghị của Tổng cục Hoá chất trong công văn số 1313-HC/KT5 ngày 15-11-1986,
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 1595-88. Cao su. Phương pháp xác định độ cứng so (Shore) A - Thay thế TCVN 1595-74;

TCVN 1596-88. Cao su. Phương pháp xác định độ bền kết dính nội - Thay thế TCVN 1596-74;

TCVN 4509-88. Cao su. Phương pháp xác định độ bền khi kéo căng - Thay thế TCVN 1593-74. 

Điều 2.- Các tiêu chuẩn trên ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-1-1989 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan. 
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