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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 8 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

	1.
	TCVN 8498:2010

ISO 4939:1984
	Thép và gang - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp quang phổ dimetylglyoxim

	2.
	TCVN 8499:2010

ISO 4940:1985
	Thép và gang - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

	3.
	TCVN 8500:2010

ISO 10153:1997
	Thép - Xác định hàm lượng bo - Phương pháp quang phổ curcumin

	4.
	TCVN 8501:2010

ISO 13900:1997
	Thép - Xác định hàm lượng bo - Phương pháp quang phổ curcumin sau chưng cất

	5.
	TCVN 8502:2010

ISO 11652:1997
	Thép và gang - Xác định hàm lượng coban - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

	6.
	TCVN 8503:2010

ISO 4941:1994
	Thép và gang - Xác định hàm lượng molipden- Phương pháp quang phổ thiocyanate

	7.
	TCVN 8504:2010

ISO 629:1982
	Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan- Phương pháp quang phổ

	8.
	TCVN 8505:2010

ISO 10700:1994
	Thép và gang - Xác định hàm lượng mangan - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

	 
Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.
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