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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 6068 : 2004  thay thÕ TCVN 6068 : 1995. 

TCVN 6068 : 2004 do Ban Kü thuËt Tiªu chuÈn TCVN/TC74 Xi m¨ng - 

V«i hoµn thiÖn trªn c¬ së dù th¶o cña ViÖn VËt liÖu x©y dùng, Bé X©y 

dùng ®Ò nghÞ, Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng xÐt duyÖt, Bé 

Khoa häc vµ C«ng nghÖ ban hµnh. 

Tiªu chuÈn nµy ®îc chuyÓn ®æi n¨m 2008 tõ Tiªu chuÈn ViÖt nam cïng 

sè hiÖu thµnh Tiªu chuÈn Quèc gia theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 

cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt vµ ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 6 

NghÞ ®Þnh sè 127/2007/N§-CP ngµy 1/8/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh 

chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt. 
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T i ª u  c h u È n  q u è c  g i a TCVN 6068 : 2004 

XuÊt b¶n lÇn 2 

Xi m¨ng poãc l¨ng bÒn sun ph¸t   

Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é në sun ph¸t 

Sulphate resisting portland cement – Method of test for potential expansion  

of mortars exposed to sulphate 

1   Ph¹m vi ¸p dông 

Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é në sun ph¸t cña xi m¨ng poãc l¨ng bÒn 

sunph¸t. 

2   Tµi liÖu viÖn dÉn 

TCVN 141 : 1998    Xi m¨ng  Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc. 

TCVN 4787 : 2001 (EN 196-7 : 1998)  Xi m¨ng  LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu. 

TCVN 6227 : 1996   C¸t tiªu chuÈn ISO ®Ó thö cêng ®é cña xi m¨ng. 

3   Nguyªn t¾c 

§o ®é në cña thanh mÉu v÷a xi m¨ng, chÕ t¹o tõ hçn hîp xi m¨ng th¹ch cao cã chøa 7% SO3 

theo khèi lîng vµ c¸t.  

4   Dông cô vµ vËt liÖu thö 

4.1   Dông cô thö 

4.1.1   Khu«n t¹o mÉu 

a) Khu«n ®îc sö dông ®Ó t¹o mÉu ®o ®é në cña hå vµ v÷a xi m¨ng cã kÝch thíc                   

25 mm x 25 mm x 285 mm ®îc chÕ t¹o b»ng thÐp cã cÊu t¹o nh H×nh 1. 
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            KÝch thíc tÝnh b»ng milimÐt 

H×nh 1 - M« t¶ khu«n t¹o mÉu 

b)  KÝch thíc khu«n vµ sai sè cho phÐp khi chÕ t¹o ®îc quy ®Þnh trong B¶ng 1. 

B¶ng 1 - KÝch thíc khu«n mÉu 

       KÝch thíc tÝnh b»ng millimÐt 

KÝch thíc h÷u Ých KÝch thíc Sai lÖch cho phÐp khi chÕ t¹o 

ChiÒu dµi  285  0,60 

ChiÒu réng  25  0,30 

ChiÒu cao  25  0,30 

 

1 2 3 
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c)  Thanh däc vµ thanh ngang cña khu«n ph¶i th¼ng, nh½n, khi ghÐp víi ®Õ khu«n ph¶i khÝt. 

d)  C¸c gãc ghÐp gi÷a c¸c thanh vµ ®Õ khu«n ph¶i ®¶m b¶o 900  0,50. 

e)  Dông cô th¸o khu«n vµ chæi quÐt khu«n lµm b»ng vËt liÖu mÒm h¬n kim lo¹i lµm khu«n. 

4.1.2   Chµy ®Çm mÉu ®îc chÕ t¹o b»ng thÐp kh«ng gØ, khèi lîng ph¶i ®¶m b¶o 400 g  15 g, 

cã cÊu t¹o nh H×nh 2. 

 

Chó dÉn: 

1. PhÇn chµy:  (23  0,2) mm  vµ dµi (110  0,2) mm; 

2. C¸n chµy. 

H×nh 2 - M« t¶ chµy ®Çm mÉu 

4.1.3   Dông cô ®o chiÒu dµi vµ thanh chuÈn 

a)  Dông cô ®o chiÒu dµi thanh mÉu cã cÊu t¹o nh H×nh 3. 

b)  §ång hå micromet cã ®é chÝnh x¸c 0,001 mm. 

c)  Thanh chuÈn ®îc lµm b»ng th¹ch anh, hîp kim viba hoÆc c¸c vËt liÖu cã ®é në nhiÖt nhá h¬n 

0,001 mm/m. 

4.1.4   Khay ng©m mÉu  

Khay ng©m mÉu kÝch thíc 350 mm x 350 mm x 70 mm, ®îc lµm b»ng t«n hoa hoÆc nhùa cøng. 

4.1.5   M¸y trén hµnh tinh 

M¸y trén hµnh tinh tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt theo quy ®Þnh cña TCVN 6016 : 1995. 

4.1.6   C¸c dông cô kh¸c 

– Bé sµng cã kÝch thíc lç sµng phï hîp B¶ng 2; 

– C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c tíi 0,1 gam; 

– èng ®ong 250ml, cã v¹ch chia ®Õn 1 ml;  

– Dao b»ng thÐp kh«ng gØ; 

– §ång hå bÊm gi©y. 

1 2 
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H×nh 3 - M« t¶ dông cô ®o chiÒu dµi 

4.2   VËt liÖu 

4.2.1   C¸t ®Ó chÕ t¹o mÉu thö lµ c¸t tiªu chuÈn ISO ®Ó thö nghiÖm xi m¨ng (TCVN 6227 : 1996) 

®îc gia c«ng ®Õn cì h¹t theo B¶ng 2. 

B¶ng 2 - CÊp phèi c¸t 

KÝch thíc lç sµng, mm   Lîng lät qua sµng, % 

1,180 100 

0,600  96  100 

0,425  65  75 

0,300   20  30 

0,150   0  4 

 

4.2.2   Th¹ch cao dïng ®Ó pha vµo xi m¨ng lµ th¹ch cao tù nhiªn cã hµm lîng SO3 kh«ng nhá 

h¬n 41 % vµ ®îc nghiÒn mÞn ®Õn cì h¹t kh«ng nhá h¬n 99% lät qua sµng 0,08 mm.  

4.2.3   Níc dïng ®Ó chÕ t¹o v÷a tiªu chuÈn lµ níc s¹ch tõ vßi. 

1. Gi¸ ®ì 
2. §ång hå micromet 
3. VÝt ®iÒu chØnh 
4. Thanh chuÈn 

 

2
9

3
,7

5
 

 0
,6

 m
m
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5   C¸ch tiÕn hµnh 

5.1   MÉu xi m¨ng ®Ó thö ®îc chuÈn bÞ theo TCVN 4748 : 2001. 

5.2   TÝnh tû lÖ xi m¨ng (X) vµ th¹ch cao (Y) ®Ó chÕ t¹o hçn hîp chøa 7 % SO3 theo c«ng thøc: 

  100 x 
c - g

7 - g
 = X  

  100 x 
c - g

c - 7
 = Y  

trong ®ã:    

c lµ hµm lîng SO3 trong xi m¨ng, tÝnh b»ng phÇn tr¨m (%); 

g lµ hµm lîng SO3 trong th¹ch cao, tÝnh b»ng phÇn tr¨m (%); 

7 lµ hµm lîng SO3 trong hçn hîp xi m¨ng - th¹ch cao, tÝnh b»ng phÇn tr¨m (%). 

5.3   Khu«n t¹o mÉu ®îc lau s¹ch mÆt trong thµnh khu«n vµ ®Õ khu«n, b«i mì, l¾p ®inh t¸n, ®Çu 

®o vµ vÝt vµo hai ®Çu khu«n. 

5.4   T¹o v÷a xi m¨ng 

5.4.1   Dïng v¶i Èm lau b¸t trén, bay vµ chµy ®Çm mÉu. 

5.4.2   Dïng c©n kü thuËt c©n 400 gam hçn hîp xi m¨ng - th¹ch cao, chÝnh x¸c ®Õn 0,1g, theo tû 

lÖ quy ®Þnh ë 5.2 vµ 1100 gam c¸t tiªu chuÈn (chuÈn bÞ theo 4.2.1). 

5.4.3   §ong chÝnh x¸c 194 ml níc vµ ®æ vµo b¸t trén cña m¸y trén hµnh tinh. §æ th¹ch cao vµo 

råi cho m¸y ho¹t ®éng ë tèc ®é 140 vßng/phót trong 15 gi©y sao cho th¹ch cao ngÊm ®Òu níc. 

Sau ®ã, ®æ xi m¨ng vµo råi cho m¸y ho¹t ®éng víi tèc ®é nh trªn trong 45 gi©y. TiÕp tôc ®æ c¸t 

vµo vµ cho m¸y ch¹y 45 gi©y n÷a. Dõng m¸y 15 gi©y ®Ó vÐt gän v÷a vµo vïng trén cña b¸t trén. 

Tríc khi kÕt thóc, cho m¸y ho¹t ®éng tiÕp ë tèc ®é 285 vßng/phót trong 90 gi©y.  

5.5   T¹o mÉu thö vµ x¸c ®Þnh chªnh lÖch chiÒu dµi thanh mÉu 

5.5.1   Mçi mÉu thö gåm 6 thanh mÉu, kÝch thíc 25 mm x 25 mm x 285 mm, chÕ t¹o tõ hai mÎ 

trén (5.4). 

5.5.2   LÊy v÷a (5.4.3) ®æ vµo khu«n (®· chuÈn bÞ ë 5.3) thµnh 2 líp vµ dïng ®Çm dån v÷a vµo 

gãc khu«n, däc theo bÒ mÆt cña khu«n. §Çm chÆt v÷a theo tõng líp, mçi líp ®Çm 15 c¸i.  
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Dïng dao g¹t v÷a thõa trªn bÒ mÆt khu«n, miÕt ph¼ng mÆt mÉu vµ ®¸nh dÊu vµo mçi mÉu. 

5.5.3   Cho khu«n cã mÉu vµo tñ hoÆc thïng dìng Èm ë nhiÖt ®é 27 oC  2 oC vµ gi÷ mÉu trong 

22 giê 30 phót  30 phót.  

5.5.4   Sau 22 giê 30 phót dìng Èm, th¸o khu«n lÊy mÉu ra, ghi ký hiÖu vµ chiÒu ®o tõng thanh 

mÉu. Ng©m mÉu vµo níc ë nhiÖt ®é 27 oC  1 oC trong vßng 30 phót. Vít mÉu ra thÊm kh« níc 

b»ng v¶i vµ ®o thay ®æi chiÒu dµi ban ®Çu lo cña mÉu ë tuæi 1 ngµy. 

5.5.5   §o chªnh lÖch chiÒu dµi (lo) cña thanh mÉu b»ng dông cô ®o nªu ë 4.1.3. Tríc khi ®o, 

dïng thanh chuÈn kiÓm tra vµ chØnh kim ®ång hå vÒ vÞ trÝ sè 0. Sau ®ã bá thanh chuÈn ra vµ ®Æt 

thanh mÉu theo chiÒu ®øng. 

Xoay nhÑ thanh mÉu xung quanh trôc th¼ng ®øng mét lÇn, ®äc vµ ghi kÕt qu¶ theo sè chØ cña kim 

®ång hå.  

5.5.6   Sau khi x¸c ®Þnh (lo), ®Æt mÉu vµo khay ng©m mÉu. C¸c thanh mÉu ®îc ®Æt vu«ng gãc 

víi hai thanh ®ì b»ng nhùa. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai thanh ®ì b»ng nöa chiÒu dµi thanh mÉu vµ 

c¸ch ®Òu hai ®Çu. C¸c thanh mÉu ®îc ®Æt song song, c¸ch nhau 12 mm vµ c¸ch thµnh khay Ýt 

nhÊt lµ 6 mm. C¸c thanh mÉu ®îc ng©m ngËp trong níc Ýt nhÊt 6 mm vµ thÓ tÝch níc so víi 

tæng thÓ tÝch c¸c thanh mÉu kh«ng qu¸ 5 lÇn. 

5.5.7   Cø 7 ngµy thay níc mét lÇn, sau n ngµy vít mÉu ra, thÊm kh« b»ng v¶i vµ ®o chªnh lÖch 

chiÒu dµi tuæi n ngµy cña mÉu (ln).  

5.5.8   Ghi l¹i toµn bé kÕt qu¶ ®o vµ chªnh lÖch chiÒu dµi thanh mÉu theo tuæi ®o (B¶ng 3). 

6   TÝnh kÕt qu¶ 

6.1   §é në cña thanh mÉu thø "i" ë tuæi "n" ngµy (n), tÝnh b»ng %, theo c«ng thøc sau: 

  100x
250

ll 0n

n

 

                                 

trong ®ã:   

ln  lµ chªnh lÖch chiÒu dµi thanh mÉu thø "i" ë tuæi "n" ngµy, tÝnh b»ng mm; 

lo  lµ chªnh lÖch chiÒu dµi thanh mÉu thø “i” ë tuæi 1 ngµy, tÝnh b»ng mm;  

250 lµ chiÒu dµi danh nghÜa cña mÉu thö thø "i", tÝnh b»ng mm. 
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6.2   §é në sunph¸t trung b×nh cña mÉu thö ë tuæi n ngµy ng©m mÉu ( n ), tÝnh b»ng %, chÝnh x¸c 

tíi 0,001 %, theo c«ng thøc sau: 

                                    
6

 

ni

6

1i
n







                                  

trong ®ã: 





6

1i

ni   lµ tæng ®é në cña 6 gi¸ trÞ ®é në cña mÉu thö. 

KÕt qu¶ lµ trung b×nh céng cña 4 mÉu thö cã ®é chôm lín nhÊt so víi gi¸ trÞ trung b×nh cña 6 mÉu 

thö, lÊy chÝnh x¸c tíi 0,001 %. 

6.3   Tr×nh bµy kÕt qu¶ 

Gi¸ trÞ ®o vµ kÕt qu¶ ®é në sun ph¸t tÝnh to¸n theo ®iÒu 6.2 ®îc tr×nh bµy theo B¶ng 3. 

B¶ng 3 - KÕt qu¶ ®o chªnh lÖch chiÒu dµi cña c¸c thanh mÉu 

Sè ®o chªnh lÖch chiÒu dµi cña thanh mÉu i, mm 
Tuæi ®o Ngµy ®o 

1 2 3 4 5 6 

1 ngµy lo        

n ngµy ln        

 §é në (ni), %        

Chó thÝch:  Trong trêng hîp cÇn theo dâi ®é në cña mÉu ë nh÷ng tuæi muén h¬n, ®Æt mÉu trë l¹i khay ng©m 

mÉu vµ lÆp l¹i phÐp ®o sau 27, 60, 90 ngµy. 

 

7  B¸o c¸o thö nghiÖm 

B¸o c¸o thö nghiÖm gåm c¸c th«ng tin sau: 

 ViÖn dÉn tiªu chuÈn nµy; 

 C¸c gi¸ trÞ ®o vµ kÕt qu¶ ®é në sun ph¸t theo B¶ng 3; 

 Ngµy, c¬ së vµ ngêi thö nghiÖm; 

 C¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ mÉu thö; 

 C¸c lu ý trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm, nÕu cã. 


