TCVN 1269: 1986
CHIẾU - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Mat - Dimensions
Lời nói đầu
TCVN 1269: 1986 thay thế TCVN 1269: 1972;

TCVN 1269: 1986 do Công ty lâm sản 1 - Bộ Nội thương biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành;

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

CHIẾU - KÍCH THƯỚC CƠ BẢN
Mat - Dimensions
1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại chiếu nội địa sản xuất từ cói chẻ.

2. Kích thước cơ bản của chiếu phải phù hợp với các quy định trong bảng sau:

Kích thước tính bằng milimét

	Chiều rộng
	Chiều dài

	Danh nghĩa
	Sai lệch giới hạn
	Danh nghĩa
	Sai lệch giới hạn

	800
	± 10
	1 900
	± 10

	(1 200)

1 400
(1 500)

(1 600)
	± 15
	
	


Chú thích - Các kích thước ghi trong ngoặc đơn là kích thước không khuyến khích dùng.

